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名称  土粒子の密度試験 (JGS 0111) (SD-01)

 

 

＜説 明＞ 

 

土粒子の密度とは、土粒子部分のみの単位

体積質量のことです。 

土粒子質量は炉乾燥して求め、その体積は

ピクノメーターを用いて同体積の水の質

量を測定することで求めます。 

一般的には 2.5～2.8g/cm3 を示す場合が多

いですが、有機質で構成される泥炭などは

1.4～2.4 g/cm3と低い値を示します。 

名称  土の含水比試験 (JGS 0121) (SD-02)

 

 

＜説 明＞ 

 

含水比とは、土粒子の質量に対する間隙に

含まれる水の質量を百分率で表したもの

です。 

110℃の恒温乾燥炉で 18～24 時間乾燥させ

る方法と、電子レンジ(出力 500～600W)で

15 分程度乾燥させる方法とがあります。

電子レンジ法では 4％程度、炉乾燥法より

含水が高く求まる傾向があります。 

名称  土の粒度試験 (JGS 0131) (SD-03～04)

  ＜説 明＞ 

 

土を構成する土粒子の粒径の分布状態を

粒度といい、土粒子の分布状態を粒径加積

曲線で表します。 

粒径 2mm 以上の土粒子はフルイ分析で、2mm

未満の土粒子は沈降分析で粒径を区分し、

2mm 以上を礫分、75μm～2mm 未満を砂分、

75μm 未満を細粒分として評価します。 

名称  土の液性限界・塑性限界試験 (JGS 0141) (SD-06～07)

 

 

＜説 明＞ 

 

細粒土は、含水量の変化によって、ドロド

ロした液体状、ベトベトした塑性状、ボロ

ボロした半固体状さらにカチカチの固体

状になります。このような状態変化を総称

してコンシステンシーと言います。 

 

液性限界:塑性状から液状となる境界 

塑性限界:塑性状から判固体状となる境界
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名称  土の湿潤密度試験 (JGS 0191) (SD-14)

 

 

＜説 明＞ 

 

湿潤密度とは、土全体の単位体積質量であ

り、自立する塊状の土を対象とし、その体

積と質量を測定して求めます。 

切土・盛土や斜面の安定解析または、支持

力や沈下検討などの解析に用いる土の単

位体積重量は、この試験によって求めま

す。 

名称  突固めによる土の締固め試験 (JGS 0711) (SD-18～25)

 

 

＜説 明＞ 

 

現場管理（盛土管理全般）で必要となる基

準密度を求める試験です。土に含まれる水

分量（含水比）を変えた土を同じエネルギ

－で突き固め、最もよく締まる時の含水比

（最適含水比）と乾燥密度（最大乾燥密度）

を求めます。この試験で得た最大乾燥密度

を基に、路体盛土では 85％以上、路床では

90％以上の密度を施工管理基準とします。

名称  CBR 試験 (JGS 0721) (SD-36～37)

 

 

＜説 明＞ 

 

CBR とは、路床や路盤の強さを評価するた

めに、クラッシャーランを CBR100％と考え

た場合の相対的な強度を表しています。 

通常は、路床土の CBR と大型車の交通量区

分に応じて舗装の厚さが決定されます。 

 

設計 CBR:路床を対象とし舗装を決定する。

修正 CBR:路盤材料の品質を判断する。 

名称  土の一軸圧縮試験 (JGS 0511) (SD-26)

 

 

＜説 明＞ 

 

一軸圧縮試験は、自立する供試体に対して

拘束圧が作用しない状態で圧縮する試験

であり、その最大圧縮応力を一軸圧縮強さ

qu といいます。主として乱さない粘性土に

適用しますが、練返した試料、締固めた土、

改良土などにも適用されます。 

一般には、一軸圧縮強さ qu の 1/2 をその

土質の粘着力 C として評価します。 
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名称  土の三軸圧縮試験 (JGS 0521～0524) (SD-30～35)

 

 

＜説 明＞ 

 

破壊時の拘束圧と圧縮強さの関係から、土

の強度定数である粘着力 C,内部摩擦角φ

を求めることを目的とします。 

 

UU 試験:支持力、斜面安定、土圧の算定 

CU 試験:粘性土地盤の強度増加率の推定 

CU バー:上記及び有効応力に基づく強度 

CD 試験:砂質土の安定、長期的な検討など

名称  土の段階載荷による圧密試験 (JGS 0411) (SD-27)

  ＜説 明＞ 

 

粗粒土では透水性が高く、圧縮性が低いた

め圧密は短時間で終了し圧密量が小さい

のであまり問題とならないのに対し、飽和

粘性土では透水性が低く、圧縮性が高いた

め長時間かかって大きな圧縮量を生じる。

飽和粘性土が静的荷重を受け、時間の遅れ

を伴って密度を増加する現象を圧密とい

います。 

名称  土の透水試験 (JGS 0311) (SD-16～17)

  ＜説 明＞ 

 

土中における自由水の移動しやすさを透

水性と呼びます。土の透水性は透水係数と

して定量的に表されます。 

一般に、透水係数が 10-3～10-1cm/s の砂や

砂質土は定水位透水試験、10-7～10-3cm/s

のシルトや細粒分を含む土は変水位透水

試験を適用します。 

名称  土の強熱減量試験 (JGS 0221) (SD-08)

 

 

＜説 明＞ 

 

110℃で一定質量になるまで炉乾燥した試

料を、電気マッフル炉またはガスバーナー

を用いて 700～800℃の高温で熱し、減少質

量を測定します。その減少質量を強熱前の

質量に対する百分率で現します。強熱減量

は土の物理・力学特性と関係が深く、また

化合水・結晶水が多い粘性土では、粘土鉱

物の性状を知る参考にもなります。 
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名称  土懸濁液の PH 試験 (JGS 0211) (SD-11)

  ＜説 明＞ 

 

土の PH や電気伝導率は、コンクリートの

劣化や鋼材の腐食といった耐久性の検討、

軟弱地盤の土質改良効果ならびに法面安

定工法の植生工における植物の育成、施肥

に関係しています。 

最近は、地盤環境問題の発展に伴ってその

必要性が増加しています。 

 

 
 
 
 




